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ВСТУП 

Упродовж тисячолітнього розвитку скульптурного мистецтва 

сформувалися своєрідні ознаки мистецької школи. Вони отримали своє 

відображення і в сучасних матеріалах і техніках, завдячуючи розвитку 

технологій і знань. Були різні об’єктивно-історичні чинники, які не завжди 

сприяли збереженню скульптурного доробку. Більша впевненість щодо 

збереження, вивчення та популяризації гіпсових поліхромних скульптур, як 

важливих об’єктів української культури з’явилися разом зі становленням 

музейної справи на початку ХХ ст. Відтоді, гіпсові скульптури в комплексі з 

іншими предметами сакрального мистецтва, починають потрапляти до музеїв 

і колекцій різної значимості й підпорядкованості, у тому числі й приватних 

збірок. 

Актуальність теми. Наше дослідження є актуальним оскільки, в 

даний час відсутня єдина спеціальна навчальна програма та методика 

реставрації поліхромної гіпсової скульптури, яка б враховувала сучасні 

концепції реставрації та використання сучасних матеріалів, а також 

поєднувала досвід та напрацювання традиційних методик консервації та 

реставрації. Що спричиняє в свою чергу відстороненість від відповідальності 

за довірені пам’ятки. Відповідно, дане дослідження узагальнює та поєднує 

використання як традиційних, так і нових матеріалів і технологій, які 

з’явилися останнім часом.  

Сучасні публікації з реставрації поліхромної скульптури свідчать про 

подібність технологій відновлення з станковим живописом, але без 

урахування матеріальної основи, що являється хибним і шкідливим для 

мистецьких об’єктів. Глибокий аналіз схожих об’єктів дозволить легше 

орієнтуватися при розробці реставраційних рішень та виконувати 

реставрацію поліхромної скульптури з великим розумінням можливостей 

сучасних реставраційних засобів. Вивчення історії поліхромної скульптури 

та різьблення з літератури історії мистецтв, має коригуватися при 

передреставраційному дослідженні даними техніко-технологічних 
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досліджень, що підпорядковують вивчення пам’ятника жорстким правилам 

техніко-технологічної експертизи. Основний обов’язок реставратора – це 

чітка диференціація особливості об’єкту та його стану на всіх стадіях 

реставрації та фіксація всіх змін у реставраційній документації [101]. 

До сучасних масштабних праць, присвячених проблемам консервації 

та реставрації скульптури відносять дослідження реставраторів 

А.С. Антоняна «Реставрация скульптуры из камня. Методические 

рекомендации» 1980, М.Н. Лебель «Реставрация древней скульптуры из 

камня (история, теория, практика)» 1980, Э.Н. Агеевой Методическое 

пособие: «Консервация и реставрация скульптуры из камня» 2003, 

О.И. Пруцина «Реставрационные материалы» 2004, О.В. Яхонта 

«Консервация и хранение скульптуры в музее» 2009, «Проблемы 

консервации, реставрации и атрибуции произведений искусства» 2010. 

Внаслідок появи такого виду діяльності як поліхромна гіпсова 

скульптура, виникла масова культура використання їх у капличках, храмах, 

церквах, соборах, монастирях, як елементів декору чи предметів культу. 

Хоча з моменту популяризації використання пройшло не так багато часу, але 

сам матеріал з чого було виконано доробок являє собою недовговічну 

структуру. Поліхромні скульптури вже стали постійним елементом церковної 

культурної спадщини. Саме тому і виникла необхідність дослідити методи 

укріплення та відновлення поліхромних скульптур з гіпсу ХХ ст. 

Існує велика ланка наукових праць та публікацій скульптурного 

доробку, але відсутні дослідження з реставрації скульптур новітнього часу, а 

саме ХХ ст. Тому актуальність дослідження визначається необхідністю 

теоретичного аналізу суперечливих інструкцій та методичних розробок з 

реставрації та консервації пам’яток мистецтва, які претендують на 

універсальність і наукову обґрунтованість. 

Мета дослідження – розгляд та аналіз методів укріплення та 

відновлення цілісної структури основи гіпсових поліхромних скульптур ХХ 

ст. 
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Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати існуючу літературну базу та історіографію 

походження поліхромної скульптури. 

2. Охарактеризувати типові пошкодження і втрати гіпсової 

поліхромної скульптури та засоби їх відновлення. 

3. Представити наявні методи реставрації поліхромної скульптури. 

4. Розглянути технологічні особливості реставрації поліхромної 

скульптури. 

5. Узагальнити специфіку реставрації поліхромної скульптури ХХ ст. 

6. Здійснити реставрацію гіпсової поліхромної скульптури ХХ ст. 

«Воскреслий Христос». 

7. Виконати документацію до гіпсової поліхромної скульптури у 

вигляді реставраційного паспорту. 

Об’єктом дослідження є укріплення та відновлення цілісності 

гіпсової поліхромної скульптури. 

Предмет дослідження – реставраційні заходи для укріплення та 

відновлення цілісності реставраційного об’єкту на прикладі гіпсової 

поліхромної скульптури ХХ ст. «Воскреслий Христос». 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у 

дослідженні використані як спеціальні, так і загальнонаукові методи 

дослідження.  

Спеціальні методи представлені: 

- статистичним методом; 

- методом роботи з першоджерелами. 

Загальнонаукові методи представлені: 

- фактологічним – виявлення і вивчення візуального матеріалу; 

- аналітичним – аналіз наукової літератури з теми дослідження; 

- методом порівняльного аналізу – порівняльний науковий аналіз 

технологічних особливостей реставрації гіпсової поліхромної 

скульптури; 
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- синтезом і структуруванням інформації. 

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні важливих 

новітніх технологій та методів відновлення гіпсової поліхромної скульптури 

ХХ ст. 

Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути 

використані: 

1. Для поглибленого вивчення та розвитку реставраційної наукової 

теорії у сфері укріплення та відновлення поліхромних скульптур. 

2. Для реставраційних робіт гіпсової поліхромної скульптури ХХ ст. 

Структура і обсяг роботи. Текстова частина магістерської роботи 

складається зі вступу, 4-х розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг роботи: 84 сторінки основного тексту, список 

використаних джерел кількістю 106 позицій. 

Практична частина роботи полягає у проведенні реставрації гіпсової 

поліхромної скульптури ХХ «Воскреслий Христос», та копією роботи 

«Святий Аманд та Свята Вальбурга» художник Пітер Пауль Рубенс. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проаналізувавши наявні літературні джерела було виявлено тенденцію 

до збільшення приділення уваги серед науковців-реставраторів вивченню 

стародавніх поліхромних поверхонь. На протязі останніх років були 

опубліковані мистецтвознавчі дослідження поліхромних скульптур, але серед 

них надзвичайно мало аналітичних робіт з комплексним підходом до 

безпосередньої реставрації поліхромної скульптури з гіпсовою основою. 

За результатами досліджень, які проводяться у цьому напрямі на 

поліхромних останках науковими методами, створюють прецеденти, які 

дозволять у майбутньому переоцінити багато аспектів скульптури з 

поліхромією.  

Таким чином у результаті наукових пошуків було зібрано та узагальнено 

фрагментарні методики як традиційні, так і сучасні, зведено разом всі 

доступні теоретичні знання. Аналізуючи літературні джерела, були зроблені 

висновки, що для реставратора поліхромної скульптури має особливе 

значення саме проведення комплексного дослідження методів реставрації та 

важливість вироблення щадної методики реставрації з метою мінімізації 

знищення справжньої поліхромії на скульптурі. Після розгляду літератури, 

що охоплює всі властивості споріднених матеріалів до гіпсової скульптури з 

поліхромією були виокремлені важливі особливості гіпсу і фарбового шару у 

поєднанні з фактурою, світлом, кольором, формою та візуальним 

сприйняттям. 

У процесі досліджень виявлено необхідні методики, за якими було 

проведено реставрацію, підібрано інструменти та матеріали. Використано 

зібрані методичні вказівки для створення плану дій для освоєння їх 

практично при усуненні пошкоджень, відновлення цілісності гіпсової 

скульптури задля запобігання від подальшого руйнування. За час проведення 

реставраційних процесів було опрацьовано оптимальні шляхи, які допомогли 

вирішити поставлені завдання, які поставали під час кожного з процесів. 

Після кожного етапу проведено аналіз реставраційних дій, що не спричинили 
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б агресивного втручання у структуру твору та зберегли, як його 

автентичність, так і цілісність. На першому етапі проведено укріплення та 

розчистка об’єкту. Наступним кроком стало відновлення всіх втрат 

скульптури, усунення дефектів та нанесення ізолюючого шару акрилового 

лаку. Кінцевим етапом було виконано тонування втрат фарбового шару та 

покриття захисним шаром акрилового лаку.  

Виконані такі завдання дослідження: 

1. Проаналізовано існуючу літературну базу та історіографію 

походження поліхромної скульптури. 

2. Охарактеризовано типові пошкодження і втрати гіпсової 

поліхромної скульптури та засоби їх відновлення. 

3. Представлено, узагальнено і співставлено наявні методи реставрації 

поліхромної скульптури. 

4. Розглянуто технологічні особливості реставрації поліхромної 

скульптури. 

5. Узагальнено специфіку реставрації поліхромної скульптури ХХ ст. 

6. Проведено реставрацію гіпсової поліхромної скульптури ХХ ст. 

«Воскреслий Христос». 

7. Виконано документацію до гіпсової поліхромної скульптури у 

вигляді реставраційного паспорту. 

Важливим при виконанні дослідження стало створення оптимальних 

умов для проведення процесів реставрації. Були зроблені висновки на основі 

яких виконано реставраційні роботи на гіпсовій поліхромній скульптурі ХХ 

ст. «Воскреслий Христос». За час проведення робіт над твором довелось 

використовувати як традиційні, так і сучасні методики, освоїти матеріали не 

притаманні відновлюваним роботам. Ці дії надали можливість зберегти 

цілісність об’єкту без значного втручання в матеріальну структуру, відновити 

фарбовий шар, привести скульптуру у відповідний стан, зберігши її 

максимально автентичною для сьогодення і майбутнього. Завдячуючи 

отриманим знанням, навичкам, технічним прийомам було проведено 
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кропітливу роботу над збереженням довговічного існування, не унікального, 

але важливого мистецького об’єкту, що має історичну і культурну цінність. 
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